
 

Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.  

Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается 

 

Испытательная лаборатория «Инициатива» 

119002, Москва г, Арбат ул, дом № 20, Э 1 Пом VII К 2 Оф 62 

Аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00009 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ДИЛ09/ИНИ1623 от 02.07.2021 

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Юдаев Юрий Николаевич 

Место жительства: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, городВидное, 

Олимпийская улица, 1/1-83 

 

Объект испытаний: Посуда столовая из фарфора с подглазурной росписью кобальтом и 

отделкой под позолоту с маркировкой «Гжель»: вазы 

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Юдаев Юрий Николаевич 

Место жительства: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, городВидное, 

Олимпийская улица, 1/1-83 

 

На соответствие требованиям: ГОСТ 28391-89 

 

Сроки проведения испытаний:18.06.2021-02.07.2021 

 

Климатические условия проведения испытаний: 

Относительная влажность воздуха – 62% 

Температура воздуха 22  С 

 

Испытания проводились в лабораторном помещении ИЛ «Инициатива» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Приставные детали должны быть прочно 

прикреплены к основному изделию. 

Соответствует 

Термостойкость изделий должна быть не 

менее: 

 

115 °С - для изделий с цветной глазурью; 

 

125 °С - для изделий с бесцветной 

глазурью. 

 

 

 

Соответствует 

Поверхность изделий, соприкасающаяся с 

пищевыми продуктами, должна быть 

кислотостойкой. 

Соответствует 

 

 

 

Показатель Норма Результат 

Предел для свинца 2,0 С 

Предел для кадмия 0,5 С 

 

 

 

Руководитель ИЛ «Инициатива»   ________________ Плотников Игорь Ефремович 

 

 

Инженер-испытатель           ______________________ Петренко Максим Владимирович 

 

МП 

 


